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  هاي سخت شده هنگام آلودگي به خون و بزاق بررسي ميزان استحكام باند برشي دنتين باندينگ
  

  **دكتر الهام شيدوش  - *اسماعيل ياسينيدكتر 
  .تهراندندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و مركز تحقيقات  دانشكده ترميميآموزشي گروه استاد  -*

  .دندانپزشك - **
  

 چكيده
تواند باعث مشكل در اتصال كامپازيت به دندان بخصوص  ها آلودگي به بزاق و خون مي م استفاده از دنتين باندينگهنگا :هدف وزمينه 

بررسي استحكام باند برشي كامپازيت به مطالعه هدف از اين . پس از سخت شدن باندينگ توسط نور و قبل از قرار دادن كامپازيت شود
  . شدن به بزاق و خون با روشهاي درماني مختلف استدنتين باندينگ پس از سخت شدن و آلوده

 دندان پرمولر و مولر انسان را پس از دبريدمان در آب مقطر حاوي 35، تعداد آزمايشگاهي در اين مطالعه مداخله اي و :روش بررسي
لماسي برداشته شد تا يك به مدت يك هفته نگهداري شدند، سپس سطوح باكال و لينگوال كليه دندانها توسط ديسك ا% 5/0كلرآمين 

ثانيه شستشو و با يك گلوله بيست مدت ه  ثانيه اچ و ب15مدت ه ب% 37 اين سطوح توسط اسيد فسفريك .سطح صاف در عاج ايجاد شود
در سطح اچ شده قرارداده و ) Excite(بار مصرف از مواد چسبنده عاجي نسل پنجم   سپس با يك برس يك،اي، آب اضافي گرفته شد پنبه
عددي هفت گروه پنج طور تصادفي به ه بار ديگر تكرار و دندانها ب  جهت باندينگ بهتر عمل باندينگ يك.ثانيه كيور شدندبيست مدت ه ب

  .تقسيم و درمانهاي زير انجام شد
وده شسته و  سطوح آل:گروه سه.  سطوح باند شده با بزاق و خون آلوده شدند:گروه دو.  گروه كنترل فاقد هرگونه آلودگي:گروه يك

ثانيه استفاده و سطح ده مدت ه سطوح آلوده ابتدا شسته و خشك سپس براي رفع آلودگي از اسيد فسفريك ب: گروه چهار. خشك شدند
 شسته و خشك گرديد و سپس از ،اسيد قرار دادهدر ثانيه ده مدت ه  سطوح آلوده شسته و خشك و ب:گروه پنج. خشك گرديد شسته و

دو ارتفاع  اي به قطر و سپس در كليه سطوح استوانه. ثانيه كيور شدبيست مدت ه پنجم استفاده شد و اين سطح بدنتين باندينگ نسل 
لينك تحت بررسي تست برشي با دستگاه كها پس از ترموساي  كليه نمونه.ثانيه كيور شدچهل مدت ه داده و ب زيت قرارومتر كامپ ميلي

  .اطمينان بررسي شدند% 95 با ضريب ANOVA (One way)ز واريانس قرار گرفته و نتايج توسط آنالياينسترون 
  ).>001/0P(داري مشاهده شد   بين متوسط استحكام باند برشي گروههاي آلوده و غيرآلوده اختلاف معني:ها يافته
د و باندينگ مجدد، استحكام باند ، آلودگي به بزاق و خون و قبل از استفاده از اسي)Single Bottle(هاي   بعد از كيور باندينگ:گيري نتيجه

  .يابد داري كاهش مي برشي كامپازيت به عاج به طور معني
   استحكام باند برشي- آلودگي به خون -  آلودگي بزاق- اي  تك مرحله  باندينگ:ها كليد واژه
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  مقدمه 

هدف از ترميم يك دندان با مواد همرنگ ايجاد اتصال و 
 اين اتصال بايستي در محيطي تميز و عاري .چسبندگي است

صورت ه تواند ب آلودگي مياز آلودگي انجام شود و هرگونه 
 در زمان كار .سد يا مانعي جهت ايجاد اين اتصال تلقي شود

با مواد همرنگ در هر يك از مراحل كار آلودگي به بزاق و 
  .تواند اختلال ايجاد كند خون مي

زيادي از جمله رطوبت، ترشح مايع از عوامل از نظر كلينيكي 
اند در ايجاد گير تو اي، خون و يا روغن هندپيس مي شيار لثه


