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  بررسي استحكام باند برشي بين كامپوزيت هيبريد قديمي و كامپوزيت قابل جريان 
  هاي مختلف جديد با استفاده از باندينگ
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 چكيده
ابل جريان به دليل سهولت كاربرد، تنوع در رنگ و طبيعت محافظه كارانه در دندانپزشكي ترميمي مادة مناسـبي                   كامپوزيت ق  :هدف وزمينه  

تعيين استحكام باند برشي بين كامپوزيت هيبريد قـديمي و كامپوزيـت            مطالعه  لذا هدف از اين     . جهت تعمير ترميمهاي كامپوزيتي مي باشد     
  . باندينگ ادهز، سينگل باند، پرامپت ال پاپ و بدون استفاده از عامل باندينگ مي باشدقابل جريان جديد با استفاده از عوامل 

كامپوزيـت  . عدد سيلندر آكريلي با حفره استاندارد در وسط آنها تهيه شد          هشتاد  تعداد  در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي،       :روش بررسي 
در گروه اول نمونه ها به مدت يك        . رها به دو گروه چهل تائي تقسيم گرديدند       سيلند. تتريك سرام در حفره ها قرار داده شد و كيور گرديد          

از عامـل بانـدينگ     ) كنتـرل (در زير گـروه اول      . ماه در آب نگهداري شدند و بعد به طور تصادفي به چهار زير گروه ده تائي تقسيم شدند                 
سپس روي آن كامپوزيت قابل جريان تتريك فلو قرار         . گرفته شد كار  ه  استفاده نگرديد و در سه زير گروه بعدي عوامل باندينگ ذكر شده ب            

همه نمونه هـا در دسـتگاه انـدازه         از آن   پس  . در گروه دوم همه كارها مشابه گروه اول ولي بدون نگهداري در آب صورت گرفت              . گرفت
غير زوج مورد بررسـي       t و آزمون    LSD و    و يافته هاي مطالعه با استفاده از آناليزهاي آماري واريانس          آزمايش شدند گيري كشش و فشار     

  .قرار گرفتند
ترتيـب  ه ترين به پايينترين ميزان در زير گروههاي مختلف ب    نتايج حاصل از بررسي استحكام برشي در گروه با گذشت زمان از بالا             :ها يافته

وه كنترل با زير گروههاي ادهـز و سـينگل بانـد            بدين ترتيب كه بين زير گر      .در ادهز، سينگل باند، كنترل و پرامپت ال پاپ مشاهده گرديد          
پرامپت ال پاپ اختلاف آماري معني داري ملاحظـه گرديـد و بـين زيـر          - پرامپت ال پاپ و سينگل باند      -طور زير گروههاي ادهز      همين

ن استحكام باند برشـي بـه       در گروه بدون گذشت زمان ميزا     . پرامپت ال پاپ اختلافي ملاحظه نشد      - سينگل باند و كنترل    - گروههاي ادهز 
ترتيب از زياد به كم  در زير گروههاي ادهز، سينگل باند، پرامپت ال پاپ و كنترل بدست آمد و بين زير گروه كنترل و زير گروههاي ادهز                            

حظه گرديـد و   پرامپت ال پاپ اختلاف آماري معني دار ملا–طور سينگل باند      پرامپت ال پاپ همين    -و سينگل باند و زير گروههاي ادهز        
  . سينگل باند اختلافي ملاحظه نشد–طور ادهز   پرامپت ال پاپ همين–بين زير گروههاي كنترل 

كارگيري عوامل باندينگ باعث افزايش قابل توجهي در ميزان اسـتحكام بانـد بـين    ه  از اين مطالعه مي توان نتيجه گرفت كه ب   :گيري نتيجه
  .ل جريان جديد مي گرددكامپوزيت هيبريد قديمي و كامپوزيت قاب
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