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و فلزي بر مقاومت به شكست دندانهاي بررسي اثر كاربرد صفحه هاي پرسلني، كامپوزيتي

 شده Reattachmentقدامي 

2 دكتر شيده اسكندري-2 دكتر آرش بهاري بندري-1دكتر هاله كاظمي يزدي-1ابراهيم امين صالحيدكتر

)واحد تهران(آزاد اسلاميترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه استاديار گروه آموزشي-1
 دندانپزشك-2

 چكيده
و هدف مييكي از شايعترين مشكلات دندانپز:زمينه و مناسبباشد كه محققان شكي شكستگي تاج ترين روشو دانشمندان به دنبال بهترين

و كامپوزيتي هاي فلزيد پليت كاربراين مطالعه اثردر. كه مقاومت به شكستي نزديك يا برابربا دندان سالم داشته باشدباشند مي ، سراميكي

.گردد شده بررسي ميReattachmentر مقاومت به شكست دندانهاي قداميب

ب:روش بررسي وه اين مطالعه شدصورت تجربي دندان اينسايزور منديبول كه به دليل مشكل پريودنتالي چهل. در محيط آزمايشگاه انجام

را) شاهد( به صورت تصادفي به چهار گروه تقسيم شده كه گروه اول،ندبه صورت سالم از دهان خارج شده بود شامل ده دندان سالم

و توسط كامپوزيتي متر ميليسي دندان باقيمانده توسط ديسك در چهار.شد مي  دوباره به هم چسبانده Flowableكرونالي بريده شدند

و گروه چهارم را براي  ) ML( گروه سوم را براي صفحه فلزي در لينگوال،)CL( گروه دوم را براي صفحه كامپوزيتي در لينگوال. شدند

و قالبگيري شدند،) PL( صفحه پرسلني در باكال ي تراش برروي دندانها پس از آماده شدن در لابراتوار توسط سمان رزيني تراش داده

و چهل متر بر دقيقه تحت زاويه ميلي5/0 با سرعت zwickو توسط دستگاه دندان در اكريل خود پخت مانت داده شده قرار گرفتند

سويه بررسي يكANOVA سپس داده توسط آناليز آماري.نيرو وارد شد تا دندانها بشكنندمتر پايينتر از لبه اينسايزال، دو ميليدرجه135

.گرديد

ب:ها يافته و صفحه فلزي بـه ترتيـب، گروهه شكست برحسب نيوتن در گروه شاهد، گروه با صفحه كامپوزيتي مقاومت  با صفحه پرسلني

 بين سـه داري از نظر آماري هيچ تفاوت معني. بود) 01/345±87/148(و) 02/230±92/364(،)59/109±05/420(،)14/147±85/438(

.گروه مورد مطالعه با گروه شاهد وجود نداشت

كمتـر ولـي از مپوزيتي از مقاومت به شكـست دنـدان شـاهد شده با صفحه كا Reattachedمقاومت به شكست در دندان:گيري نتيجه

و گروههاي صفحه پرسلني بيشتر مي  آ. باشد مقاومت به شكست گروههاي صفحه فلزي مـاري بـين سـه روش به دليل عدم وجود تفاوت

دمورد مطالعه با مقاومت به شكست دندان امكان استفاده از آنها بر حسب شراي و وضعيت دندان وجود . اردط بيمار

. فلزي هاي صفحه-كامپوزيتي هاي صفحه-پرسلني هاي صفحه–تاج شكستگي-دندانها شكستبه مقاومت-دندانها چسباندن دوباره:ها واژهكليد

 13/7/1387/1385:پذيرش مقاله 19/4/1387:اصلاح نهايي28/1/1387/1383:وصول مقاله
 e.mail:e_aminsalehi@yahoo.com)واحد تهران( دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلاميترميمي دانشكده گروه آموزشي:نويسنده مسئول

 مقدمه
ميترين يكي ازشايع باشد مشكلات دندانپزشكي شكستگي تاج
مينداـكه در دن راـصدمات دندان%76-%24زانـهاي دائمي ي
و شامل مي ازدر شود %38-%4 دندانهاي شيري شيوع

ميض،)1(.متغيير است .باشد ربه بيشترين علت شكستگي تاج
 سالگي16-0 اكثر شكستگيها در دندانهاي ثنايا در سنين بين

:به صورت زير مي باشد

و شكستگي،%39/18،شكستگي مينا  عاج بدون اكسپوز مينا
عـشكستگي مينو%32/56،الپـپ و پـاج با اكسپـا ،الپـوز

)2.(باشدمي98/22%
ــدانهاي دائمــي بيــشتراحتمــال شكــستگي در ــدانهاي دن از دن

و دندانهاي قدامي بيشتر در معرض ضربه قـرار استشيري 
)1(.دارند


