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و اشعه فرابنفش ييگرما يانرژ قيشفاف عا يها هيلا "  "                                         
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 :خلاصه

 يهسته ا يهم جوش يبا واكنش ها ديخورش يداغ است. انرژ يمتشكل از گازها يكره ا ديرشخو
تابش  ،يحرارت يانتقال انرژ ياز راه ها يكيكه  ييشود. و از آن جا يم جاديرخ داده در مركز آن ا

اجسام منتقل كند.  ريتابش به سا قيخود را از طر يتواند انرژ يم ن،يمع يجسم با دما كياست. 
 ،يمنظومه شمس يشود. در فضا ياز جسم گرم تر به جسم سرد تر منتقل م شهيرما همگ

آن جسم سردتر؛ لذا حرارت از  رامونيپ يشود و فضا يجسم گرم تر محسوب م ديخورش
 سيتابش الكترومغناط ياديز اريمقدار بس ديشود. خورش ياطراف آن منتقل م طيبه مح ديخورش

كم  يها شهياست . ش  3.83× 1023برابر با   دياز سطح خورش هشد دهيدارد. مقدار توان تاب
و  يكه حالت نامرئ كننديعمل م ييدما قيهستند كه با عنوان عا ييها هي: شامل لايمصرف انرز

 طيپوشش ها مانع ورود حرارت از مح ني.اباشنديم صيقابل تشخ كروسكوپيشفاف دارند و با م
 ايساختمان به خارج و  يداخل ياز انتقال گرما عانم نيشود،همچنيبه ساختمان و باالعكس م

ها به حداقل  شهيش نيا قياز طر يحدر رفت حرارت نيبنابرا ; شوديم طيداخل اتاق به مح يسرما
 اريبس يها آغاز شده كه تا كنون روش ها هيلا نيا يو پژوهش بر رو قيتحق 1995. از سال رسديم
است كه از  يمشكلات يهر كدام به نحوه خود دارا هفراوان انجام شده ك اريبا مواد بس ياديز

چون نقره و طلا و...  مورد  ييبه گران بودن مواد كه از فلزات گرانبها توانيآن ها م نيمهمتر
 ييبالا نهيبوده و هز يكيزيكه اكثرا به صورت ف ينشان هيلاا ياستفاده قرار گرفته شده و روش ها

روش از مواد ارزان  نيدر ا ي. ولگرفتندياستفاده قرار م ردمو ديبا نيبه صورت آنلا شتريداشته و ب
به  شهيبوده كه م يو در دسترس استفاده شده و تلاش بر ساده بودن تكنولوژ متيو مواد ارزان ق

كرده  يريجلوگ ياضاف نهياز هز يژل اشاره كرد كه به صورت انبوه-روش سنتز مواد از روش سل
 برخوردار است. يتر نييپا نهياز هز گريد يو نسبت به روش ها

  
 ، پراش پرتو ايكس ، لايه نشاني غوطه وري ، ژل- سل ، اكسيدروي  ، آلومينيوم اكسيدكلمات كليدي: 

اشعه  ، ميكروسكوپ الكتروني روبشي ، مادون قرمز-مرئي -طيف عبوري فرابنفش ، ميكروسكوپ نيروي اتمي
يتانيوم دي اكسيدت ، سيليسيوم دي اكسيد ، اشعه فرابنفش،  مادون قرمز   
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