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  مقاله پژوهشي

  

در كانال ريشه پرشده  پست فضاي بعد از تهيه ييريزنشت باكترياآزمايشگاهي مقايسه 
 Dorifil يا AH26 سيلربا گوتاپركا و 
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  15/4/89:   ،  پذيرش    7/12/88  :دريافت 

  

  :چكيده
 هدف از اين مطالعه .كالي مناسب بستگي دارديل آپيك سيجاد و حفظ يا به ادييز تاحددندان  شهير درمان تيموفق :مقدمه و هدف

  .  بودDorifil يا AH26سيلر  در كانال ريشه پرشده با گوتاپركا و postمقايسه آزمايشگاهي ريزنشت باكتريايي بعد از تهيه فضاي 
دنـدانها  .   دندان پرمولر تك كاناله بدون ترك و پوسيدگي كشيده شده به كار گرفته شدند              46در اين مطالعه تجربي      :روش كار 

 ودر گروه AH26 از سيلر 1در گروه.  آماده سازي شدند و با روش لترالي با گوتاپركا و سيلر پر شدندStep Backبه كمك تكنيك 
دندان ها بـه    .  ميليمتري انتهاي ريشه تهيه گرديد     5فضاي پست يك هفته پس از پر كردن كانال تا           .  استفاده شد  Dorifillز سيلر    ا 2

. ها استاف اپيدرميس افزوده شد       ساعت از قسمت تاجي به كانال      48سپس هر   . يك سيستم ارزيابي ريزنشت باكتريال متصل شدند      
  . مورد آناليز آماري قرار گرفتندt-test و Chi Square با استفاده از آزمون هاي داده ها.  روز بود60دوره مطالعه 

ميـانگين زمـان   . نمونه در مدت مطالعه دچار ريزنشت شدند 18 تعداد Dorifilنمونه و در گروه 19 تعداد AH26در گروه  :نتايج
تفاوتها در تعداد بروز ريزنشت . بودروز  94/25 ± 58/10 و 58/22 ± 37/11 به ترتيب Dorifil و AH26بروز ريزنشت در گروه   

   .و ميانگين مدت زمان بروز ريزنشت از نظر آماري معني دار نبود
 علـي رغـم     postتحت شرايط اين مطالعه در صورت باز بودن حفره دسترسي به محـيط دهـان پـس از تهيـه فـضاي                        : نهايي  نتيجه

  .ه مي گردند و تفاوتي در استفاده از اين دو نوع سيلر وجود ندارد كانالها آلودDorifil و يا AH26استفاده از سيلر 
   

 سيلر/ ريزنشت / آماده سازي فضاي پست  :كليد واژه ها
   

  :مقدمه 
دندان هايي كه در دانش درمان ريشه         با وجود پيشرفت       

انجام گرفته است شكست درمـان ريـشه دنـدان همچنـان            
يقـات انجـام شـده    به طـوري كـه تحق  ) 1(پيوندد  بوقوع مي 

شكستهاي درمان ريشه بدليل    % 59نشان مي دهد بيش از      
موم سه بعدي كانـال      مهر و ). 2(ريزنشت آپيكالي مي باشد   

ايجاد يك سـيل مناسـب در        ريشه در تمام ابعاد به منظور     
  برابر ريز نشت در سراسر كانال از ناحيه كرونال تا آپيكال

  
  
  
  

ان ريـشه دنـدان     ريشه دندان يكـي از اهـداف اصـلي درم ـ         
اين مهر وموم توسط مواد پر كننده كانال كـه در           ). 3(است

حال حاضر گوتا پركا وسيلر بهترين انتخاب هستند صورت         
گوتا پركا فضاي كانال را پر نمـوده و بـه عنـوان             . مي گيرد 

حاملي براي سيلر ميباشد، سـيلر هـم باعـث ايجـاد سـيل              
 بخـصوص  اين سـيل ). 4(باشد محكم در برابر ريزنشت مي

سيل آپيكالي تحت تأثير متغيرهاي متعـدد از جملـه نـوع            
  شكل كانال، نوع  ،  سيلر و خواص شيميايي و فيزيكي سيلر        
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