
 کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر

 1396تهران  ، مرداد ماه  –ایران 

 1 

یهای بازیافتبا سنگدانهبتن مروری بر خواص مکانیکی   
 

 3علی رضاپور،  *2رضا شاکری، 1سید رضا سلیم بهرامی

 salimbahrami@semnan.ac.ir، یدانشکده امام محمد باقر)ع( سار ،یو حرفه ا یمدرس دانشگاه فن -1

 rezashakeri98@yahoo.com، ی)ع( ساردانشکده امام محمد باقر ،یو حرفه ا یرشته عمران، دانشگاه فن یدانشجو -2

  ali.rezapour7377@gmail.com، یدانشکده امام محمد باقر)ع( سار ،یو حرفه ا یرشته عمران، دانشگاه فن یدانشجو -3

 

 

 

 

  چکیده
 نیبه ا دنیرس یبوده و برا تیدور مورد توجه بشر یو ساختارها از زمان ها ندهاینمودن فرآ یو اقتصاد یساز نهیبه

صنعت ساختمان و رشد روزافزون ساخت و سازها در کشور،  شرفتیاست. با پصورت گرفته  یفراوان یهدف کارها

 هیبردن سرما نیبود که جز از ب میخواه یعیوس سطحدر  یساختمان یو نخانه ها عاتیمتاسفانه شاهد انباشته شدن ضا

 م،یمستق ریو غ میموضوع به صورت مستق نیا گرید ینخواهد شد. از سو دیعا یگرید زیرفت منابع، چکشور و هدر یها

 یافتیموضوع، مصالح باز نیحل ا یبرا یدر سطح جهان ریاخ ی. در سالهادهدیخود قرار م ریتحت تاث زیرا ن ستیز طیمح

 یبه عنوان سنگدانه به جا یعاتیضا یبتن از خرد شدن بتن ها نینموده اند. ا یمعرف یافتیرا با عنوان بتن باز ینینو

امر و به  نیصورت گرفته در ا یخواهد شد بر کارها یمقاله مرور نی. در اردیگیه قرار ممورد استفاد یعیطب یهاسنگدانه

پرداخته  یعیساخته شده با مصالح طب یهابه نسبت بتن یافتیبتن باز یها یگیژیبالاخص و یافتیمصالح باز یکل یبررس

 یکشش ،یرت گرفته، از جمله مقاومت فشارصو یهاشیرا از لحاظ آزما یافتیپژوهش رفتار بتن باز نیخواهد شد. لذا در ا

نشان  یبررس جیقرار خواهد گرفت. نتا یزدن بتن مورد بررس خیذوب شدن و  مقاومت در برابر خوردگی، ،یو خمش

 .یابدمیکاهش  یمقاومت فشار یافتیباز یهاسنگدانه شیافزا اکه ب دهدیم

 یعیطب یدانه هاسنگ ،یافتیباز یهاسنگدانه رشکل،ییتغ ،یافزودن مقاومت، مواد ست،یز طیمح ،یافتیبتن باز کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 نرخ حال عین در است.  درصد رسیده 24/1به  1390بر اساس نتایج سرشماری، نرخ متوسط رشد جمعیت نسبت به سال 

ردهای وزارت برآو. استگردیده  درصد 73/0 درصد و نرخ رشد جمعیت روستایی منفی 97/1 مثبت شهری جمعیت رشد

این در حالی است که و درصد رسیده  73دهد که درصد جمعیت شهرنشینی ایران به بیش از مسکن و شهرسازی نشان می

نیز افزایش  نیاز به تامین مسکن ،جمعیتون روز افزبا روند رشد  . لذااست شدهدرصد گزارش  ۶0میانگین جهانی شهرنشینی 

روند منجر به های موجود روی آورده شده، که اینبرای کاهش قسمتی از تقاضا، به تخریب و نوسازی ساختمان یابد؛کهمی

های برابر زباله 5تولید روزانه خاك و نخاله در شهر تهران  به طور مثال گردد.های ساختمانی در سطح وسیعی میافزایش نخاله

از سوی دیگر کشور ما دارای معادن مناسبی  .گردداختمانی در این شهر تولید میس هایهزار تن نخاله 40روزانه  و بودهشهری 

و زیان آور خواهد  خطر آفرین ،دور یهااما استفاده تمام و تکیه بر آن در هدف باشد،جهت تهیه مصالح اولیه ساخت بتن می

های ساختمانی با عنوان بتن بازیافتی افتی و نخالهمحققان راهکاری برای حل این موضوع و استفاده بهینه از مصالح بازیلذا بود. 

در دهه های گذشته منافعی را برای انسانها به  ،های قدیمیساختماناز  ساخته شده استفاده از بتن های بازیافتیارائه نمودند. 


