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 خلاصه

زیادی از دانشمندان در حذف ترکیبات سولفوردار از مشتقات نفتی یکی از موضوعات مهم جهان امروز است که توسط تعداد 

 ی مهمی دارد که یکی از آنها گوگردزدایی اکسیداسیونی است.ها باشد. حذف این ترکیبات روش می حال بررسی و تحقیق

در این پروژه تلاش شده است تا با استفاده از یک کاتالیزور اکسیدکننده بر بستر پلیمری روشی مناسب، بهینه و با 

ذف ترکیبات سولفوری ارائه شود. در این راستا از کاتالیزور سریک آمونیوم نیترات نشانده شده بر صرفه از نظر اقتصادی جهت ح

از ترکیبات سولفوردار را از میعانات خام ایلام  95که توانست بیش از %  ،نشاسته شبکه ای شده با اپی کلروهیدرین استفاده شد

مهمترین مزیت ا با کمک اکسنده پراکسید هیدروژن را حذف کند. و همچنین محلول نفت شبیه سازی شده با دی بنزوتیوفن ر

شود از نظر اقتصادی مقرون  می این کاتالیزور ترکیبی، جداسازی راحت آن و همچنین استفاده چندین باره از آن است که باعث

 به صرفه باشد.
 

 سریک آمونیوم نیترات ،گوگردزدایی اکسیداسیونی، نفت شبیه سازی شده، میعانات ایلامکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

میزان گوگرد موجود در نفت خام، بسته به نوع آن بین  .است نفت خام در هیدروژن و کربن از بعد عنصر فراوان ترین گوگرد

 [.1درصد وزنی گوگرد دارد] 5/1-3درصد وزنی متغیر است. برای مثال، نفت خام خاورمیانه حدود  89/7تا بعضاً حدود  025/0
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