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 چکیده:

قرار مورد توجه بسیار در آب و فاضلاب به دلیل پایداری در محیط و مشکلات بهداشتی  فنولاخیراً 

و جلوگیری از آلودگی آب اقدام نمود. هدف از این تحقیق  ها. بنابراین باید نسبت به حذف آناندگرفته

ل از در حذف فن جاذب نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی پایدار شده بر روی پلیمر سلولزبررسی کارایی 

بر روی راندمان  زمان تماس مدتهای آبی است. در این مطالعه پس از تهیه محلول استوک فنل، اثر محلول

ها دو بار تکرار و درصد حذف به صورت میانگین ارائه شده است. مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش حذف

تصاویر  داشت.رابطه مستقیم نتایج آزمایش نشان داد که کارایی جذب فنل با افزایش زمان تماس 

به طور کلی این تهیه شده نیز تهیه و مورد بررسی قرار گرفت.  میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوجاذب

قابلیت خوبی در  نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی پایدار شده بر روی پلیمر سلولزمطالعه نشان داد که 

 حذف فنل دارد. 
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