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 خلاصه 

 

بود، که با اضافه کردن  یسینانوذرات مس به روش الکترور یحاو ورتانی یپل افینانوال دیپروژه، هدف ما تول نیدر ا 

و  افی.اخت نانوالکنوی یمورفولوژ SEM-EDX جیانجام شده. نتا تیبا موفق ورتانی یپل یمرینانوذرات مس بر محلول پل

  .کرد دییتا یمریخوب نانوذرات را درون محلول پل سپرسید

مختلف  یبا استفاده از غلظت ها افینانوال انیمناسب نانوذرات مس در م سپرسید نییتع یبرا یسنتز افینانوال یحرارت یداریپا

نشان داد.  ینانوذرات مس را به خوب یستالیکر اتی، خصوصXRD جینتا ن،یشد. علاوه بر ا یبررس یمرینانوذرات درون محلول پل

شده راندمان خوب  هیته افینشان داد که نانوال یکروبیم یراندمان آنت یبه منظور بررس یمنف رمگرم مثبت و گ یها سمیکروارگانیم

 تواند باشد. یم یضد باکتر تیبا خصوص لتریبه عنوان ف یخوب یدایکاند یسنتز افیاساس، نانوال نیدارد. بر ا یضد باکتر
 

 یسینانودرات مس، الکترور ورتان،ی یپل اف،ینانوالکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

مقاومت  ،یشیمنحصر به فرد مانند مقاومت سا ییایمیو ش یکیبا خواص مکان یمصنوع یمرهای( از جمله پلPU)ورتانی یپل

ماده در  نیباعث شده که ا PUخواص متنوع  [ . 1]است  نییپا متیو ق یمقاومت ضربه، استحکام کشش ،یریانعطاف پذ ،یخوردگ

خواص منحصر  رغمیوجود، عل نیبا ا [ . 2] ردیمورد توجه و استفاده قرار گ یاشتو بهد ییغذا ،ینساج ،یمختلف مانند پزشک عیصنا

در  یگاز گلخانه ا دیدر هوا و تول شیفرسا تیقابل ف،یضع ییرسانا ،یحرارت فیضع ییاز جمله  توانا یبیمعا یماده دارا نیبه فرد، ا

  [ .3]مواجه شود  ییها تیبا محدود اربردهااز ک یاریقیاس با اکثر پلیمرهای مصنوعی سبب شده استفاده از آن در بس
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