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 Aفنل  سیغشا  حساس  به  ب  هیبر پا کیالکتر  زویساخت  سنسور  پ

   

 نفیسه دهقان
 4دکترحمید هاشمی مقدم، 3فاطمه دهقان ، 2محمدعلی جولای جاجرم، 1

 کارخانه نارون بسپار جاجرم-جاجرم-1          

Email:nafise.dehghan1990@gmail.com 

 جوادالائمه موزشکده فنی و حرفه ایآجاجرم،-2

Email:mohammad.jolay245@gmail.com 

 جاجرم،دانشگاه آزاد جاجرم-3
Email:Fatima.d62@gmail.com 

 ، دانشگاه آزاد دامغاندامغان-4
Email: hashemimoghaddam@yahoo.com 

 

 خلاصه       
)متاکریلوسی(  -3ارائه می دهد. سطح بلور پیزوالکتریک با  Aاین مقاله یک روش جدید، سریع و ساده برای تعیین بیسفنول 

به دست آمده با استفاده از کوپلیمرسیون گروههای انتهایی  Aپروپلی تریمتوکسیسیلان اصلاح شد. سپس، یک پلیمر بیوفنول 

( با استفاده از MIPپیزوالکتریک تزریق شد. این پلیمر مولکولی ) سنسوروینیل با یک مونومر عملکردی و عامل متقابل، بر روی 

 azobisisobutyronitrile-'2،2متاکریلیک اسید )مونومر عملکردی(، اتیلن گلیکول دی متیکریلات )پیوند دهنده متقاطع(، 

[ پلیمرهای سنتز شده با طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه و 1)آغازگر( و متانول )حلال پوروژنیک( سنتز شد. ]

با استفاده از سنسور سنتزی در شرایط بهینه  Aمیکروسکوپ الکترونی اسکن مشخص شد. در مرحله بعد، تعیین بیسفنول 

دیگر نشان داد که  interferincesرا به صورت انتخابی در حضور  Aانایی جذب بیسفنول انجام شد. سنسور سنتز شده تو

شد. نتایج به دست آمده حاوی توانایی قابل توجهی برای تعیین سریع  Aروش پیشنهادی باعث تشخیص سریع بیسفنول 

 می باشد.Aبیسفنول 

 ( MIP) یمولکول قالب مریپل ، سنسور پیزوالکتریک ، Aسفنول یبکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه   .1

 یدر مواد م یکیالکتر لیپتانس کی جادیحرارت که باعث ا رییتغ لهیدر بلور بوس یکیقطب الکتر جادیز اثر اا

   قرن هجدهم یها انهیدر مFranz Aepinusو Carl Linnaeusیعنینفر  نیمطالعه ا نیشودکه توسط ا

 Rene Just هباعث شد ک یدانش و آگاه نیا یشکل گرفت . طراح یکیزیف تیخاص نیمشخص شد ,جرقه ا
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