
 
 

 

 

بر مورفولوژی نانوذرات سنتزی حاصل از عصاره آبی نعناع زیبا  pHبررسی اثر تغییرات 
(Calamintha officinalis) 
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 خلاصه 

نیاز به استفاده ، دنبال آن به .توجه گسترده ای را به خود جلب کرده اندگذشته نانو ذرات نقره  های در سال    

معرفی فرایندهای با شیمی سبز  است. نیز گسترش یافته نانو ذرات از مواد زیست سازگار برای سنتز و تثبیت

داده نشان ن تحقیقات تاکنو. سازگار، در حفاظت از محیط زیست نقش بسزایی داردشیمیایی جدید زیست 

عصاره، غلظت نوع  پارامترهای مؤثر بر تشکیل نانو ذره فلزی مشتق شده با عصاره گیاهی شامل که است

 شکل و  بر نقش به سزایی محلول واکنش  pH .شدبا مین و زما  pHعصاره، نمک های فلزی، درجه حرارت، 

قلیایی و اسیدی بر شکل و  pHهدف از پژوهش پیش رو بررسی تاثیر . داردنانویی استحصال شده  اندازه ذرات

گی و کنند یعفون ضدخاصیت  دلیل به C. officinalisدر این پژوهش گیاه . باشد ساختار نانو ذرات نقره می

و  و نیز به دلیل وجود خاصیت درمانی در بیماری های تنفسی، صرع و گوارشی ات و زخمگزش حشر التیام

 pHمولار در دو  01/0 و به همراه محلول نقره نیترات همچنین اثرات ضدنفخ و بهود هضم استفاده شده است.
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که حاکی از آن است  FE-SEMکترونی روبشی میکروسکوپ ال توسطانجام شده آنالیز ساختاری نتایج    

نحوی که نانو ذرات نقره تهیه  به نانو مواد تشکیل شده نمایان بودهصورت مؤثر در مورفولوژی  به pHتغییرات 

  .ای بوده است شده در محیط اسیدی به شکل کروی و در محلول قلیایی دارای ساختار حفره

 

 نقرهنعناع زیبا،  ،pH، آبی کلمات کلیدی: سنتز سبز، عصاره
 

 

 مقدمه .1

 

نیاز به گسترده ای را به خود جلب کرده اند که پیرو آن، توجه در طول چند سال گذشته نانو ذرات نقره     

، استفاده از مواد شیمیایی غیر سمی، نانو ذرات و به علاوه سنتز و تثبیتاستفاده از مواد زیست سازگار برای 

 است. این مسائل کلیدی، نیز گسترش یافتهو مواد تجدید پذیر  ایمن ترحلال های  ،سازگار با محیط زیست

 کویزیخواص ف مواد در سایز نانو دارای .]1[آورد را فراهم می یک پروتکل سنتز سبز نانوذراتوجود شایستگی 

 ات بهنانو ذر مساحت سطح بالاترو این به دلیل . دنباش می سایز ماکروی آن نسبت به یمتفاوت و ژهیو ییایمیش

درمیان  .]2[دآور را فراهم میپذیری  واکنش شیافزا موجبات این خود که باشد میذرات با ابعاد بزرگ نسبت 

 و هاروسیها، ویباکتر هیبرعل یکروبیعامل ضدم نیمؤثرتر ثابت شده است که نانوذرات نقره نانوذراتانواع 

که باعث ایی است فرآیندهای شیمیحی شیمی سبز طرا .]3[دهستن یوتیوکاری یها یسمکروارگانیم ریسا

. همچنین می باشدخطرناک برای سلامت انسان و محیط زیست  موادتولید مصرف و کاهش یا از بین بردن 

در حفاظت از محیط زیست نقش بسزایی  ،سازگارمعرفی فرایندهای شیمیایی جدید زیست با سبز  شیمی

 .]4[دارد

، ] 5[سنتز شیمیایی های  روش گزارشات اخیرباشد.  میمیسر چندین روش به سنتز نانوذرات نقره 

 را تأیید کرده[ 10[، و سنتز بیولوژیکی ]9[، سنتز فتوشیمیایی ]8، 7، سنتز تابش ]]6[الکتروشیمیایی سنتز

سنتز  باشد. می دارای ارزش زیست محیطیروشهای بیولوژیکی برای سنتز نانو ذرات نقره  از این میان .است

و پوشش یون فلزی کاهش عامل ره گیاهان به عنوان استفاده از عصا یولوژیکی وبهای  روش اسبر اسنانوذرات 

ویژه و  با دارا بودن خواص درمانیگیاهان دارویی  بدین منظور. ]11[مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است

  .دنه می شو[ استفاد15-12به طور گسترده ای برای سنتز نانوذرات نقره ]خصلت آنتی اکسیدانی خود، 

موجب کاهش یون فلزی که  هستند عصاره های گیاهی سازگار با محیط زیست حاوی مولکولهای زیستی

، ترپنوئیدها، پلی ساکاریدها، فلاون، آلکالوئیدها، پروتئین ها، آنزیم ها، ها فنول ترکیباتی اعم از شوند. می


