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 :چکیده

رسی بنتونیت، در حضور آب با کاهش شدید مقاومت و  خاکهای رسی با خاصیت خمیری زیاد همچون خاک

گردد. در صورتی که های عمرانی محسوب میوژهآفرین در پرهای مشکلیکی از خاک بوده وهمچنین ایجاد تورم همراه 

در حالت عدم حضور آب دارای مقاومت  دار های رسی گچزیرا خاک میگردد،تر خاک رسی حاوی گچ باشد شرایط بحرانی

به مجرد تماس با آب، ذرات گچ انحلال یافته و با جریان آب از محیط خارج و باعث افزایش  ، لیکننسبتا خوبی بوده

گردد. یکی از راهکارهای کاهش مشکلات مربوط به ها میخاکنوع های بنا شده بر روی این نهایتا نشست سازهتخلخل و 

های هایی هستند که در پروژهبا مواد افزودنی است. سیمان و آهک از جمله افزودنیآنها تثبیت  دار، گچ-های رسیخاک

تونیت به صورت مصنوعی با درصدهای مختلف گچ مخلوط شده و رسی بن خاک مقالهای دارد. در این عمرانی کاربرد عمده

و  7های مختلف محوری که روی نمونههای تکآزمایشنتایج . ه استسپس با درصدهای مختلف سیمان و آهک تثبیت شد

داد  نتایج نشان و تعیین گردیدهای سیمان و آهک به ازای درصدهای مختلف گچ درصد بهینه افزودنی. روزه انجام شد 28

 .تری داشته استسیمان عملکرد مناسب ،آهک و در شرایط حضور گچ ،که در شرایط عدم حضور گچ

 

 محوری، سیمان، آهک، گچبنتونیت، مقاومت تک ،تثبیتکلیدی:  واژگان

 

 . مقدمه2

قابلیت  های معدنی باشود که بخشی از ذرات جامد آن متشکل از نمکپذیر اغلب به خاکی اطلاق میهای انحلالخاک

دار)گچ(، کربنات کلسیم یا سایر توانند از نوع کلرو سدیم، سولفات کلسیم آبها میاین نمک. ]1[باشد انحلال مختلف می

های معدنی باشند. این ذرات نمکی در صورت تماس با آب در آن حل شده و همراه جریان آب از محیط خاک خارج و نمک

ای )یعنی انحلال و شسته شدن نمک از گذارند. وقوع چنین پدیدهبه جای می در نتیجه فضاهای خالی قابل توجهی را

-بندی، قابلیت نگهای در مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاک از جمله دانهتواند تغییرات قابل ملاحظهمحیط خاک( می

برشی آن ایجاد کند.  پذیری و مقاومتداشت رطوبت، حدود اتربرگ، مقدار پوکی، تراکم پذیری، نفوذپذیرپذیری، نشست

-های احداث شده در مجاورت یا روی این خاکتوانند اثرات قابل توجهی بر عملکرد سازهمکانیکی می-این تغییرات فیزیکی

 توان اثرات های محلول  است که اگر به مقدار زیاد در خاک دیده شود، میگچ یکی از انواع نمک .]2[ ها داشته باشند
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