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 توسطFRP و بدون ورق  FRPارزیابی پایداری ستونهای بتنی در دوحالت تقویت با ورق 

 نرم افزار آباکوس 
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    ایران.،  شبستر واحد شبستر ، دانشگاه آزاد اسلامی ،،  گروه مهندسی عمران-1

    ایران.نشگاه آزاد اسلامی ، شبستر ، واحد شبستر ، دا،  گروه مهندسی عمران -2  

 

 

 خلاصه

 

گردد که وجود ورق سبب کاهش میزان دوران و ممان مشاهده می FRPو بدون ورق  FRPبا مقایسه دو حالت با ورق 

یابد. همچنین ستون بتنی حاوی گردد و به عبارتی مقاومت پیچشی ستون بتنی افزایش میانتقال یافته به تکیه گاه می

تایی نشان داد میزان خرابی با افزایش میگردها کاهش پیدا  12تایی و  8تایی،  4حالت بدون میلگرد،  4در  FRP ورق

 کند. می

 

 و نرم افزارآباکوس. FRP، ستون بتنی ، میلگرد  FRPورق کلمات کليدی: 

 

 

 مقدمه   .1

 ناپذیر بجتناو ا مهم یمرا ستا قعوا لزلهز یگسلهاروی  بر که انیرا رکشودر  هازهسا ای زهلر زیبهساو  زیساوممقا

 ارقر زهسا نمهندسا نظردر  باید نوین دیکررو انعنو به هازهسا ای زهلر زیبهسادر  جدید یهاوریفنااز  دهستفا. امیباشد

در  اجرا ندرو گیدسا ،گیردخو برابردر  مناسب متومقا انمیتو یپلیمر ییتهازکامپو صلیا ییژگیهااز و .باشد شتهدا

. در میباشد مصالح ینا قیمت کاهش FRPمصالح یبررکا شگستردر  یگرد عامل. دبرشمررا  نهاآ سبکیو  نصب لمح

 صنعتدر  وریفنا، FRP  مصالحاز  دهستفاا توسعهو  اردند طولانی سابقه FRP جهانی سمقیادر  نساختما صنعت

 به نیز انیرا رکشو نساختما صنعت در FRPمصالحاز  دهستفاا سابقه. ددبرمیگر پیش ههد سه ودحد به نساختما

                                                 
 


