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 چکیده 

ــبهعنوان یک، خصوص صنایع نساجیپسابهاي صنعتی به  ی از ــ

رنگها موادي با . مشکلات زیست محیطی اساسی مطرح میباشند

ــر انساختار پیچیده ــوی و سـ هستند كه در نتیجهي مراحل زا ، سـ

 اـ ـب هـ ـمطالع وند. اینـ ـیشـ ـلاب مـمختلف صنعت نساجی وارد فاض

 جاذب یک انه عنـو ب سـيیولیت  معـدنی  مـاده  كارایی یـبررس دفـه

ــايرنگ حذف در جدید  بیعی ــیاه آزوي هــ از  Black 19 ســ

ــی اآي محلولها ــراي نجام شدب ــت. ب ــافتن ه اس ــرای  ی ــه، ش  بهین

 مـورد  توـا   زمـان  و محلـول  pH دما، جوله از مختلف پارامترهاي

نتیجـه شـامل    بهینه، شرای  و محی  دماي در كه گرفت قرار بررسی

 .باشددرصد رنگ سیاه می 5/22حذف 

 

 های کلیدیواژه
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 مقدمه

هـاي  هـاي آزو جـزب بزرگتـرین و مهوتـرین دسـته از رنـگ      رنگ

باشند كه به صـورت گسـترده در صـنایع مختلـف     سنتزي تجاري می

زایی ایـن  زایی و سر انگیرند و پتانسیل جهشمورد استفاده قرار می

سـت. بـه دلیـل اسـتفاده     نوع رنگزاها در مطالعات اولیه معلوم شـده ا 

هاي آزو در صنایع مختلف نظیر نساجی، غـذایی، اـا ، دبـاغی،    رنگ

آبکاري، اوب و كاغذ، آرایشی و بهداشـتی، تولیـد ایـن نـوع از رنـگ      

 . ]1[بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است 

ها داشتن یـک یـا انـد گـروه آزو     ترین ویژگی این رنگمشخص

 NN  است كه بین دو قسوت آلی رنگ، به عنوان پل عول مـی-

 هـا رنـگ  ها آروماتیـک هسـتند. ایـن   كنند و حداقل یکی از این گروه

 درصد توام 55 از بیش تقریباً كه هستند سنتزي هايرنگ ترینعوده

 آزو هـاي رنـگ  كلی  ور به دهند.می تشکیل را هارنگدانه و هارنگینه

) آزو كروموفـور  اند یا یک داراي NN) مولکـولی  سـاختار  در 

 آزوتـه  دي مرحلـه  شـامل  هـا رنـگ  گونه این ساخت باشند ومی خود

 آزو،( رنگـزاي ) كرموفـوري  گـروه  توسـ   .اسـت  كردن كوپله و كردن

 سـبز،  آبـی،  نارنجی، قرمز، زرد، مانند هارنگ از وسیعی  یف توانمی

 نـوع  ایـن  تهیـه  براي مختلفی يهانوود. روش سنتز را سیاه و بنفش

 آزونیـوم دي مـواد  كوپلاسیون از را آنها عووماً ولی دارد، وجود هارنگ

 . ]3، 2[كنند می تولید

هاي آزوي نـامحلول،  هاي آزو به اند دسته شامل رنگدانهرنگدانه

هاي آزوي اسیدي و یا بـر حسـ    هاي آزوي تراكوی، رنگدانهرنگدانه

هاي مونـو، آزو، دي آزو و پلـی آزو   صورت رنگ هاي آزو بهتعداد گروه

 1. ساختار مولکولی نوعی رنگ آزو را در شـکل  ]4[بندي نوود  بقه

 كنید.مشاهده می

 
 ساختار مولکولی نوعی رنگ آزو: 1شکل 

 

هـاي آزو در صـنعت نسـاجی، حجـم     به دلیل مصرف بالاي رنـگ 

میلی گـرم   15-255هاي بالاي رنگ در بازه زیادي فاضلاب با غلظت

ها نشان داده است كه در شود. بررسیبر لیتر در این صنعت تولید می

-درصد رنگ مصرفی در این صنعت وارد فاضـلاب مـی   15-25حدود 

هـاي  شود كه نشان دهنده ضرورت تصفیه پساب حاصـل از كارخانـه  

باشد. غیر موثر بودن تصفیه بیولوژیکی )ماننـد اسـتفاده از   نساجی می

هـاي دیسـک   تم لجن فعال، صافی اکنده، سیستمهاي سیسحوضچه

هـاي رنگـی   ها، مشـکل بـزرت تصـفیه پسـاب    ارخان و ...( این رنگ

 . ]7-5[نساجی است 

براي تصفیه پساب از فرآیندهاي مختلف فیزیکی )فیلتراسیون، ته 

شود نشینی و ...( و شیویایی )الکترولیز، تبادل یونی و ...( استفاده می

-ها به دیگر حد واس یل تبدیل مواد آلاینده پسابكه مورد اول به دل

هاي نوع دوم در برخی موارد و مورد دوم بـه دلیـل   ها و ایجاد آلودگی

گیرنـد.  مقرون به صرفه نبودن از نظر اقتصادي مورد استفاده قرار نوی

هـاي آزو از پسـاب صـنایع گونـاگون بـه      مهوترین روش حذف رنـگ 

باشد كه از این میـان  ها میاذبخصوص صنایع نساجی، استفاده از ج

هاي  بیعی به دلیل فراوانی و صـرفه اقتصـادي، بیشـتر مـورد     جاذب
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