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 چكیده
سبب  بیرتبه ت نییپا یدر دما یبالا و سخت شدگ یدر دما یهمچون نرم شدگ یذات یها یژگیو لیبه دل رهایق

 ریاز ق یشکلات نادر رفع مش توانندیم ریاز خواص ق یبا بهبود برخ مرهایپل ی. برخگردندیم یو ترکخوردگ یارشدگیش

در  نییپا یدما یو ترکخوردگ یخستگ ،یارشدگیش ودهمچون بهب یاتیخصوص مرهایمؤثر باشند. پل یدر مخلوط آسفالت

ر جهت داشته که درا وا آورند که محققان یبه وجود م ریشدن در ق یهمچون دوفاز زین یبیدارند، اما اکثرا معا ریاصلاح ق

 یدارباران یداریل پاشدن و کنتر یکننده جهت مقابله با دوفاز داریاستفاده از پا نیو همچن ریدر ق مرهایپل نیاصلاح ا

و  یعاتیرابر ضا نیوتادب یپل مریاصلاح شده با پل ریق یانباردار یداریپا یبه بررس قیتحق نیانجام دهند. در ا یقاتیتحق

اختلاف نقطه  نشان داد که جیپرداخته شده است. نتا ASTM D7173 شیمطابق آزما ریدر ق یعاتیاستات ضا لیون لنیات

 زهیرونکیبا مقدار پودر م گراد است که یسانت ۀدرج 2/2از حد مجاز  شیکننده ب داریپابدون استفاده از  نییبالا و پا ینرم

 .گرددیم داریپا ریق یدرصد وزن 1/0 یگوگرد برا

 

زه در میکرونی، پویردارانبا یداریپا ،یعاتیاستات ضا لیون لنیات ،یعاتیرابر ضا نیبوتاد یپل ،یمریپل ریق های کلیدی:واژه

 گوگرد.

 

 مقدمه -1
 

صلت باعث دو خ نیا است. زیآبگر دایتلف داشته و شدخبه مواد م یمناسب یندگببراق که چس یبه رنگ مشک یماده ا ریق

اختمان در س یوبترط یها قیعا ،یو درموارد گوناگون مانند راهساز دیآ یماده که در ابتدا کار با آن دشوار به نظر م نیا شده،

ها به  دروکربنیناهمگن از ه یمخلوط ریق ییایمیاز نظر ش .[1شود] یبکاربرده م ریصداگ یحت و بو به عنوان چس

 انادیم، نیکل، کوبالت وو مانند: یفلز یاجزا تایرصد و نهاد 5/1 ازت کمتر از و ژنیاکس درصد، ۶تا 1 نیگوگرد ب، درصد۹0زانیم

 [.2شده است ] لی، تشکppmدر حد  یغلظت یداراآهن 

در مواد  نیسبت ان یباشد. ول یو آسفالتن م یقطب یها کیآرومات ،ینفتن یها کیآرومات، مواد اشباع شده یدارا ریق 

 .[۳آورند ] یبدست م یهواده ندیاز فرآ ریق رایز متفاوت است ریقانواع 

است که  یا رمادهیگفت ق دیبا یبه طور کل شود. یاستفاده م یدر جهان در راهساز یدیتول ریدرصد از ق۷0 حدود

 باتیترک بهره ببرد. ییبالا یکیاز خواص مکان زین برخوردار باشد و ینییپا ییدما تیاز حساس دیدارد و با ایگسترده ۀاستفاد


