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 خلاصه

با سه  یافتیتن بازرفتار بمقاله  نیفته است. در ار گرقرا نیمورد توجه محقق یبتن عاتیو استفاده از ضا ستیز طیحفظ مح لیبه دل یافتیبتن باز یبررس

 نیاقرار گرفته است. در  یمورد بررس مانیبتن ها در دو نسبت متفاوت آب به س نیدرصد ساخته شده است. همچن 100و 50، 0 ینیگزینسبت جا

 جیتاته شد. نشدن گرف میدون یکششو یخمش ،یتست مقاومت فشار شیاز نمونه ها بعد از قرار گرفتن در چرخه ذوب و انجماد، آزما ق،یتحق

 .بوده است ینسبت به بتن معمول یافتیتر بتن باز نییپا بدست آمده نشان از مقاومت

 

 .خبندانی چرخه ذوب و مان،ینسبت آب به س ،یتفایباز یسنگدانه ها ،یافتیبتن بازکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

اروپا توسط تمام  هیشده در اتحاد دیتول یباله هاکل ز 2014ال در س .ندک یم دیتولرا ل در اروپا ک ئد% از مواد زا31د ودحصنعت ساخت و ساز در 

 برطبق آمار .[1]است بیرساز و تخساخت و  یها تیدرصد از آن حاصل فعال 34.7. دیتن رس ونیلیم 2503و خانوارها به  یاقتصاد یها تیفعال

 نیکه ا ،باشدیم یساختمان عاتیتن در روز، مربوط به ضاهزار  42 ابر باهر تهران برش یها د زبالهصرد 85از  شیبایران  ستمحیط زیحفاظت  سازمان

چرخه در مناطق  50در کشور ایران به طور میانگین  نبندایخ وب وذاز طرف دیگر میزان چرخه های  و رسدیتن م 153300مقدار در سال به حجم 

به سنگدانه ها  ازین زانی، م 2015کالا در سال  یجهانر زااب ی باشد.ت مهمیز ائاور ایران حدر یخبندان در کشسی بتن بازیافتی برر لذا ،سردسیر می باشد

در سال  ،آمریکا ستیز طیفاظت از محبراساس آژانس ح. ابدی شیتن افزا اردیلیم 66.3به  2022ا سال د ترو یزده و انتظار م نیتن تخم اردیلیم 48 را

 ،یعیضرورت دارد تا مصرف مواد طب افتیمحدود هستند و باز یعیمنابع طب .[2]شد دیلوده تتحم تالایدر ا یساختمان عاتیضاتن  ونیلیم 534،  2014

در اکثر  ،نیه بر اکنند. علاو یدفن زباله را اجرا م یها اتیمال یمحل نیقوان ،یطیمح یفشارها لیبه دل ن،یرا کاهش دهد. همچن یودگو آل یمصرف انرژ

له کرده اند که مجوز استفاده مجدد و دفع زبا جادیرا ا ینیقوان افتهیتوسعه  یشتر کشورهایبار است. باج هب دنش لیدر حال تبد افتیباز ان،جه یشورهاک

 ودش یتاده مو متحرک فرسخردکن ثابت  ساتیبه تاس یدانند. مواد زائد بطور اجبار یم یطیمح ستیو ز یاقتصاد لیدلا یرا برا یمصالح ساختمان یها

را  یبتن عاتیضا تافیباز از ٪70هدف  2020اروپا تا سال  هیکنند. اتحاد لیخرد تبد یرا به دانه ها رسودهف یبتن هاا د تناده که در سراسر اروپا نصب ش

و  افتیباز یها تیسا نیب یطولان یافاصله ه ، مانند یافتیباز یاستفاده از سنگدانه ها یرا برا یگریموانع دو همکاران  لوایس .[3]کرده است نییتع

از  یریجلوگ یبر دفن زباله برا اتیو مال یعیطب ینه هادر مورد سنگدا یطیمح ستیز یها اتیبه تقاضا، فقدان مال یدسترس ه،یمواد اول یدسترس ،بیتخر

 .[4]ناسب، ذکر کرده اندم بیو عدم وجود روش تخر یعیمنابع طب بیتخر
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