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 خلاصه

 شیافزا یریبه طور چشمگ مانیو مصرف س دیتول ،یبتن های با مصالح مانساخت ژهیو به ایگوناگون در سراسر دن یساخت وسازها شیامروزه با افزا

اغماض به مصرف  رقابلیغ ازیعلاوه بر ن د،یآ یبه شمار م وساز از ساخت ریناپذ ییاز مصالح جدا یکیکه  مانیس دیتول ی. براداده است افتهی

ی تنب مریبتن ژئوپلراستا این در . شود یآن آزاد م دیتول جهیدر نت دیاکس یاز گاز کربن د یادیهر ساله حجم ز ،یو صرف انرژ یلیفس یها سوخت

سرباره کوره  ،یخاکستر باد ظیرن مکمل یمانیاز منابع س یاز برختوان  آن می یبه جاو جود نداردور آن د رتلندپ مانیبه حضور س نیازکه  ستا

 یشده است به بررس یمطالعه سع نیدر ا .مودناستفاده  ...و  نیمتاکائول، سیلیکروسیم خاکستر شلتوک پوسته برنج، ،یکیانفجار گرانول سرام

قابل استفاده در بتن  مواد افزودنی یمنظور ضمن معرف نیا یپرداخته شود. برا مختلف یمواد افزودن  یحاو مریژئوپل یها بتن یکیمکان اتیخصوص

حاصل از  جینتا. شود یم یابیحاصل از آنها ارز جیو نتا ردیگ یقرار م یانجام شده است، مورد بررس نهیزم نیکه در ا یمطالعات نی، مهم ترمریژئوپل

مهم  یها یژگیو یدارا یپرتلند معمول مانیبتن با س یکیمکان یها یژگیو هیعلاوه بر دارا بودن کل مریکه بتن ژئوپل دهد یمطالعات مختلف نشان م

بالا و استفاده از  یها ر برابر حرارتد یمهاجم، مقاومت عال یها طیدوام بالا در مح ،یعمل آور هیاول نیبالا در سن یکیمانند مقاومت مکان یگرید

پرتلند  مانیس یها از مخلوط تر نییمقاومت پا هیاول نیدر سن مریدر بتن ژئوپل یعیاستفاده از پوزولان طب گرید ی. از سوباشد یم یمواد باطله و سم

 .آورند یپرتلند به دست م مانیبالاتر از بتن با س ایدر دراز مدت، آن ها مقاومت برابر  یاما پس از عمل آور دهد ینشان م

 

 ی، صرفه جویی در تولید انرژی بتنمواد افزودن، مریژئوپل یها بتن، یکیمشخصات مکانکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  -1

به عنوان  مانیس چند سال، استفاده از ی. براباشد می یآن در سطح جهان کاربرد در توسعه زیرساخت و کاربرد همه کارا آن است که یاتیح ءبتن یک جز

مساله مربوط به گرم  این .زیست مورد انتقاد قرار گرفته است طیمربوط به حفاظت از مح احزاب از یاریوط بتن، اغلب توسط بسدر یک مخل دهیک ما

قرار  یمورد توجه زیاد ریاخ یها دهه باشد که در طول یم ندرتلپ مانیس دیدر تول یعیتوجه منابع طب قابل و کاهش مقادیر نیکره زم یهوا یشدن جهان

 PC دیدر تول یانسان یها تیفعال لیکه به دل د،یاکس یکربن د رینظ یا گلخانه یتواند از طریق انتشار گازها یم نیزم کره یهوا یم شدن جهانگرفت. گر

از  یشبخ ینیگزی. جادیآ یبه شمار م یاثرات ضرور نیو کاهش ا داریتوسعه پا ریجهت حرکت در مس ییارائه راهکارها نیبنابرادهد، ایجاد شود.  یرخ م

 آن است. دیمرتبط با تول یو اثرات منف مانیکاهش مصرف س یاز جمله راهکارها یمریو ساخت بتن ژئوپل یدر بتن با مواد پوزولان یمصرف مانیس

 یدارا رود یه کار مب هیشده است. آنچه به عنوان ماده پا لیو ماده فعالساز تشک هیها از دو بخش ماده پا آن بیهستند که ترک ییها بتن یمریژئوپل یها بتن

به کار  هیبه عنوان ماده پا توانند یهستند، م باتیترک نیاز ا یمنابع غن که ییاز آنجا یو مصنوع یعیطب یها . لذا پوزولانباشد یم یکاتیلینوسیآلوم باتیترک

به  توان یم انیم نی. از ارندیگ یمورد استفاده قرار مبه عنوان ماده فعالساز  زین شوند یم هیکه موجب فعال شدن ماده پا ییایقل تیها با خاص روند. محلول
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