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  چكیده
ها، های اخیر با پیشرفت علم تکنولوژی بتن و مواد و همچنین نیازهای جدید در طراحی سازه و ساخت زیرساختدر سال

مواد مختلف ( است. SSCهای خاص توسعه یافته است که یکی از آنها بتن خودتراکم )از بتن با ویژگی انواع جدیدی

معدنی و پوزولانی مانند: میکرو سیلیس، خاکستر بادی، پودر سنگ آهک، پودر سنگ مرمر، بازالت و غیره، به عنوان 

ز پودر ضایعات شیشه در ترکیب بتن خودتراکم، در توانند استفاده شوند. در این مقاله اپرکننده در بتن خودتراکم می

های بتن ساخته و عمل درصد  و به صورت جایگزین سیمان استفاده شد. به همین منظور نمونه 15و  11، 5های درصد

ها آزمون مقاومت فشاری، کششی، خمشی و جذب آب گرفته شد. نتایج نشان داد که استفاده از آوری شدند و از نمونه

و همچنین  های زیست محیطی سبب افزایش مقاومت فشاری، کششی و خمشیایعات شیشه علاوه بر مزیتپودر ض

 کاهش جذب آب بتن خودتراکم شد. 
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  مقدمه -8
 نتریو ارزان بودن پرمصرف هیدر دسترس بودن مصالح اول ،یرپذیخاص مانند شکل هاییژگیبتن به علت دارا بودن و

[. در 1] شود شتریب ندهیبه مصرف بتن در آ ازیکه ن شودیم ینبیشیساز، بعد از آب است. پ مصالح در صنعت ساخت و

ها، انواع زه و ساخت زیرساختهای اخیر با پیشرفت علم تکنولوژی بتن و مواد و همچنین نیازهای جدید در طراحی ساسال

 نوعخودتراکم  هایبتن( است. SSCهای خاص توسعه یافته است که یکی از آنها بتن خودتراکم )جدیدی از بتن با ویژگی

 کنند پر مکانیکی ویبره هیچ بدون را قالب شکل توانندمی و دارند بالایی روانی که هستند بالا عملکرد های بتن از مخصوصی

 منظور به بسیاری تحقیقات همچنین و گردید معرفی ژاپن در Okamura توسط 1916 سال در نخستخودتراکم  بتن. [2]

منجر به ساخت اولین  که شد انجام توکیو دانشگاه در 1919 در سال همکاران و Ozawa توسط خودتراکم بتن کارایی بررسی

 در 1991 سال در ساختمان یک ساخت درخودتراکم  بتن عملی دکاربر اولین. [3نمونه این بتن با مصالح موجود در بازار شد ]

 که شد استفاده اوهاشی شینکیبا کابلی معلق پل هایبرج ساخت جهت بتن این از 1991 سال در آن، از پس و بوده ژاپن کشور

 شده گرفته بهره آن ایایمز از و شده آغاز قبل سال چند ازخودتراکم  بتن از استفاده نیز ایران در. بود نظیر بی خود نوع در

 ظهور .برد نام تهران در صدر شهید طبقاتی بزرگراه پروژه یا و رسالت تونل درخودتراکم  بتن مصرف از توانمی مثال برای .است

 نظر زیر ارشد کارشناسی دانشجویان که گردد می باز کرمان باهنر شهید دانشگاه عمران دانشکده به ایران درخودتراکم  بتن

، SCCبودن  یتراکمخود لیبه دل یانسان یروین کاهش ها،ساختمان ترعیسر یاجرا .یافتند دست مهم این به قصودیم دکتر

 [.4است ] SCCاستفاده از بتن  یایمزا مقاطع از یدر طراح شتریعمل ب یآزاد ،یریکاهش نفوذپذ لیدل به بهبود دوام
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