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 چکیده

 . در دوندیآیبشر پس از آب به حساب م یمصالح مصرف نیپر مصرف تر در صنعت ساختمان و دهیبتن مصالح برگز

مان یمقاومت بتن با توجه به مصرف س و آییکار شیجهت افزا یسیآب مغناط یبه نام تکنولوژ یدیجد یتکنولوژ ریدهه اخ

همچنین مقاومت فشاری بتن سخت  تر وثیر آب مغناطیسی بر کارآیی بتنأتبه منظور بررسی  وآب کم تر مطرح شده است

های متفاوت سپس با طرح اختلاط استفاده قرار گرفته و موردشده، ابتدا آب مغناطیسی توسط دستگاهی که در این تحقیق 

به  قیتحق نیا .میپردازیبتن م یکیو مکان یکیزیبر خواص ف یسیاثر آب مغناط یپروژه به بررس نیکه در اساخته شده است. 

رییپردازد. متغیم اریعپر و یمعمول ،اریعکم یبتن ها یروان و یبر مقاومت فشار ،سیاستفاده از آب مغناط راتیثأت یبررس

در انتها  .باشندیاختلاط متفاوت م یهادر طرح مانیس بهنسبت آب  و ،یسیمغناط دانیت مدّشامل ش قیتحق نیا یها

نمونه تمام گرددیارائه م مانیبا نسبت آب به س یسیآب مغناط یحاو یهابتن آییو کار یمقاومت فشار هرابط نمودارها و

 دور کیاز آب  نیاز آب شرب و همچن هاشیآزما نیدر ا شدند و یدر آب نگهدار روز28 و 7ت مدّبه بتن  یشگاهیآزما یها

پژوهش بیانگر آن  نتایج حاصل از .شده استشده استفاده  یسیمغناط قهیدق15و  ی شدهسیمغناط قهیدق 5 ی شده،سیمغناط

زیاد  به ترتیب در  متوسط وهای با عیار مغناطیسی در بتن های ساخته شده با آبروزه، نمونه 28مقاومت فشاری است که 

 میانگین مقاومت فشاری نسبت به آب شرب را نشان داده است.%26کاهش  و 14، %13با افزایش % 6/0نسبت آب به سیمان 
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 تاریخچه تحقیقات مقدمه و ـ1

آب به  حساب شده سیمان، شن، ماسه و ترکیب مقدار معّین و سنگ مانندی است که از بتن جسم بسیار سخت و 

 بتن تازه( یکیو مکان یکیزیدر خواص ف یسیتحت عنوان )کاربرد آب القاءشده مغناط یامقاله 1998سال  درآید. دست می

 یسیمغناط شده با آب شرب و هیته یهابتن سهیبه مقا سندهیمقاله نو نی. در اافتیگمز انتشار  مکالهاس سیتوسط آبد

اثر ” ˛م. ˛قلی زاده ˛غ ˛تدین فر  [1]دهد.یم شیبتن افزا یمقاومت فشار یسیگرفت که آب مغناط جهینت انیپرداخته و درپا

با مقاومت بالا همواره مورد توجه دست اندرکاران علم  یهابهبود خواص بتنآب مغناطیسی بر روی پارامترهای مقاومتی بتن 
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