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 چکيده
ر ی کمی دمقاومت کششی و ظرفيت کرنش نيکم و همچن یریپذو شکل یهمچون شکنندگ یبیمعا یغير مسلح دارا بتن

ر حال دشود. ییا فولادهای پيش تنيدگی جبران مها و ایب به طور متعارف بوسيله ميلگردگسيختگی دارد که این مع

ت ورآن به ص ختلفی ازمشود که انواع بتنی استفاده می اتها و قطعدر سازه عنوان مسلح کننده مضاعف حاضر از الياف به

لياف ااده از باشد. اهميت این موضوع از آن جهت است که مسلح کردن بتن با استفآزمایشگاهی و صنعتی موجود می

 ختلفم افيلاده از ستفاا نياندازد. همچنو گسيختگی نهایی را به تاخير می سبب جذب بخشی از انرژی وارده به آن شده

مقاومت  بران ضعفها و جها و ترکزترکیاز انتشار ر یريگام موثر در جلوگ کیبه عنوان  یافيدر بتن و ساخت بتن ال

و  ر گرفتهاست که مورد استفاده قرا یبهبود خواص بتن چند یبرا افيشود. استفاده از الیبتن محسوب م یکشش

 یهابتن یت فشارمقاوم راتييکرد و تغعمل یبه بررس قيتحق نیارت گرفته است. در صو نهيزم نیدر ا یفراوان قاتيتحق

 % 5/1% و  1 % ، 5/0 یحجم یدر درصدها ( L/D = 50 ) متریليم 6/0و قطر  متریليم 30با طول  یفولاد افيال یحاو

شده  ختهسا یگاهشیآزما یهاهنمون هيپرداخته شده است. کل گرادیدرجه سانت 600و  400، 200 یهاحرارت ريتحت تاث

ها آن یوربر  یکيحرارت در کوره قرار گرفته و سپس تست مکان ريتحت تاث ISO 834 نامه نیيآ یحرارت یطبق الگو

ستفاده از ود و اشیبتن م ییموجب کاهش کارا افيکه ال دیبدست آمده مشاهده گرد جیانجام شده است. با توجه به نتا

 نيهمچن ر گردد.ها کمتنامه نیيشده توسط آ نيياز حداقل مقدار تع نبت ییشود کارایب مموج افيال یبالا یهادرصد

 27) طيمح یدر دما یبتن یهانمونه یمقاومت فشار شی% موجب افزا 1تا  یفولاد افيکه افزودن ال دیمشاهده گرد

تا  یفشار ومتمقا شینها موجب افزات یفولاد افيال % 5/1است که افزودن مقدار  یحالدر نیگردد، ایم % 25درجه ( تا 

از  یريوگتن موجب جلدر ب یفولاد افيمقدار ال شیها باشد. افزاتراکم کمتر نمونه ليتواند به دلیگردد که میم % 16

 .است دهیبالا گرد یهادر معرض حرارت ،یبتن یهانمونه یمقاومت فشار دیافت شد
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 مقدمه -1
از  یکی. دیآیمهندس به حساب م کی فیوظا نیترالح مناسب، مقاوم و ارزان از مهممص یريگپروژه، بکار کی یدر طراح      

علم  ر،يدر قرن اخ یعلم و تکنولوژ شرفتيدارد، بتن است. با توجه به پ یعيمصالح موجود که کاربرد وس نیترو ارزان نیترمهم

که امروزه انواع مختلف بتن با مصالح مختلف  یداشته است، به نحو یاسعه قابل ملاحظهتو زينواع بتن و خواص آن شناخت ان

که بتن از آن برخوردار است باعث  ییایمخصوص به خود را داراست. مزا یخواص و کاربر کیشود و هر یو استفاده م ديتول

آن در اغلب  یريگبتن، امکان به کار یایمزا نیتردهباشد. از عم انیرماطراحان و کارف ن،يشده که مورد علاقه اکثر مهندس

آن با  یریپذشکل ات،يعمل ادیبا حجم ز سهیکم در مقا ینهیو ارزان، دارا بودن هز یعياستفاده از مصالح طب ،ییايمناطق جغراف


